Anlage 2 zu Drucksache

/2015 — Blatt 1

Auf dem Loh — Haltenhoffstral3e bis ca. Nr. 6

Stadtbezirk: 13

[

Vorhanden Fahrbahn:
Nebenanlage:
Straflenaufbau Fahrbahn:

Nebenanlage:

BK 1; ggi Hs33; Fb
(1:5)
FP 0,000
0,020
0,040

BK 1 Asphaltdeckschicht

0/8, Asbest < 0,008

Masse %, PAK nach
-

Grolipflaster-Naturstein
Basalt

0,200

Schadensbild visuelle Prufung

Asphalt
Asphalt

4 cm Asphalt Uber GrofR3pflaster
k.A.

Legende der benutzten Schraffuren

. Asphaltdeckschich

. =

Probleme mit der Entwasserung, Risse, Spurrinnen, Abplatzungen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:

Nebenanlage:

Geschatzte Baukosten ca. 450.000 €

Einstufung SABS

Anliegerstralle

Asphalt

Platten / wie im Abschnitt am E-Damm

Seite 1 von 2



Anlage 2 zu Drucksache /2015 — Blatt 2

Rehagen — Mogelkenstral3e bis HelmkestralRe

Stadtbezirk: 13

Vorhanden | Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: einseitig Asphalt
StraRenaufbau Fahrbahn: 8 cm Asphalt auf Schotter

4 cm Asphalt, Makkadam, Schotter
Nebenanlage: k.A.

BK 1. Kz Pﬂ'l[‘?:eLg?umsu., Fb Legende der benutzten Schraffuren

Schiuffiger Beden Asphaltbinderschicht

0.020 Asphaltdeckschicht
_ B 1] 0.040 i e . i

0.055 g | Asphsitbinderschicht EBiiSand M) i)

0.080 ||D,r¢,ﬁ

Asphalttragschicht 2 == 2y

|0/16. Asbest < 0,008 Masse Feinsand ':"" Schitipacklags
%, PAK nach RuVA = 25 LB
lrnc:.fkc:
Schotter + Kies

Asphalttragschicht
2580, laut LAGA | Z 2} .:.
. Asphattdeckschicht . Mittelsand

Froizp o Mittelsand, stark feinsandig Eessand
laut LAGA (Z 0)

Pr.in

Schadensbild visuelle Prufung
Viele Risse, starke Unebenheiten, Spurrinnen, Flickstellen

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: -

Geschatzte Baukosten ca. 1.170.000 €

Einstufung SABS Innerortsstralle
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