Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 1

Feldstraf3e von Hildesheimer Stral3e bis SchlagerstralRe

Stadtbezirk: 7

Vorhanden Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Platten/ Asphalt

BK 2, ggiiHs12, Fb

a:10) Legende der benutzten Schraffuren

Feinsand Mittelsand
Asphatgeckschicht
Beton Gulasphalt
\GuBasphalt
Beton
. Asphaltdeckschicht

Mitteisand, stark
fei :

Schadensbild visuelle Prufung

Starke Erhéhungen/ Vertiefungen, deutliche Risse, Flickstellen, starke
Ausbriiche/Abplatzungen, Ausmagerungen, offene Nahte, viele Flickstellen, Pflasterbriiche
in der Nebenanlage, gestorter Wasserlauf in der Entwasserung

Erneuerungsvorschlag: Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Platten

Geschatzte Kosten fir den StraRenbau: ca. 170.000 €

Einstufung SABS: Innerortsstralle
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Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 2

Annenstralle von Marienstralde bis Lutherstralie

Stadtbezirk: 7

Vorhanden Fahrbahn:

Nebenanlage:

BK 2, vHs12, Fb
(1:10)

Grolipflaster-Naturstein

Mittelsand, stark
feinsandig

Schadensbild visuelle Prufung

Ortsteil: Stidstadt

e
GrofR3pflaster, (Basalt/Granit) HB in Naturstein,
Gosse Kupferschlacke
Asphalt

Legende der benutzten Schraffuren

- S . o
u Pflaster m Mineraltragschicht
E i

Abschnitt MarienstraRe — RautenstralRe :Verdriickungen/Versackungen, teilweise
Querunebenheiten, Flickstellen, Ausbriche, stark gedffnete Fugen, stark verschobenes
Fugenbild, deutliche Méngel bei den Entwasserungseinrichtungen, Abschnitt Rautenstralie —
Lutherstral3e Zustand besser, Nebenanlage gesamte Lange erneuerungsbedurftig

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn:

Nebenanlage:

Asphalt, Langsparken in Natursteinpflaster
Marienstr. — Rautenstr., FB Rautenstrall3e—
Lutherstral3e so belassen

Platten gesamte Lange

Geschatzte Kosten fir den StraRenbau: ca. 330.000 €

Einstufung SABS:

Innerortsstralle
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Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 3

RautenstralRe von Am Sidbahnhof bis Sonnenweg

Stadtbezirk: 7 Ortsteil:

it é i
" . 4 -4
4 Al
m |
e )
) L
¥
/

Vorhanden Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlagen: Asphalt

Legende der benutzten Schraffuren

BK 2; vor Haus Nr. 15; Fb Flaster Mittelsand
(1:10)
E Kiestragschicht . Asphaltdeckschicht

Schadensbild visuelle Prufung
Starke Erhéhungen/ Vertiefungen, deutliche Risse, Flickstellen, starke Ausbriiche, starke
Mangel an der Entwasserungseinrichtung

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt, Langsparken in Naturstein
Nebenanlage: Platten

Geschatzte Kosten fir den StraRenbau: ca. 460.000 €

Einstufung SABS: Innerortsstralle
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Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 4

Zwinglistral3e von Lutherstral3e bis Rautenstralie

Stadtbezirk: 7 Ortsteil: Stidstadt

Vorhanden Fahrbahn: GrolRpflaster Grauwacke
Nebenanlage: Platten/ Asphalt

BK 1: vor Haus Nr. 8: Fb Legende der benutzten Schraffuren
{1:5) ﬂm .m

M3a+ f5a

Schadensbild visuelle Prufung

Verdrickungen/ Versackungen/Vertiefungen, starke Risse, Flickstellen, Ausbriiche, deutlich
geodffnete Fugen, starke Pflasterbriiche, stark verschobenes Fugenbild, Gefligeauflosung,
Nebenanlage links Zustand gut

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt, Langsparken in Naturstein
Nebenanlage: neu nur NA rechts - Platten

Geschatzte Kosten fir den StraRenbau: ca. 210.000 €

Einstufung SABS: Anliegerstralle
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Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 5

LehzenstralRe von Wiesenstralle bis Wendehammer
Stadtbezirk: 7

Vorhanden | Fahrbahn: Klinker
Nebenanlage: Platten und SF Pflaster

Legende der benutzten Schraffuren
BK2, vHs10, Fb numemd-.m .Mwsand
{1:10)
FP 0.00 ,
StraBenkinker rotbunt Pllaster Kies
24127
Bettungsmatenal

Mittelsand

Schadensbild visuelle Prufung

Offene Fugen, deutliche Pflasterbriiche, stark verschobenes Fugenbild, Gefligeauflésung,
starke Schaden an der Entwasserungseinrichtung

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Klinkerpflaster

Nebenanlage: Platten (Erhaltung bereits erneuerter Bereiche
wird gepruft)

Geschatzte Kosten fir den StraRenbau: ca. 160.000 €

Einstufung SABS: Anliegerstralle
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Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 6

Ostermannstralle von Schldgerstralde bis Birkenstralle

Stadtbezirk: 7 Ortsteil:

Vorhanden Fahrbahn: Pflaster
Nebenanlage: Platten, teilweise Asphalt

BK 2, ?1‘9_'::':}5& Fb Legende der benutzten Schraffuren

= - Feinsand . Mitieisand
Groflpflaster-Naturstein Paster Kies
Basalt

Bettungsmaterial

Mittelsand, stark
feinsandig

0.80

Schadensbild visuelle Prufung

Verdriuckungen/ Versackungen/ Vertiefungen, starke Risse, Ausbriiche, deutliche Fugen,
teilweise Briiche, deutlich verschobenes Fugenbild im Fahrbahnbereich, teilweise Mangel bei
der Entwasserungseinrichtung im untergeordneten Ast

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Platten (Erhalt der bereits erneuerten
Nebenanlagen wird gepruft)
Geschatzte Kosten fur den Strallenbau: ca. 420.000 €

Einstufung SABS: Innerortsstralle
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Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 7

Stadtstral3e von Marienstral3e bis Bauwerk DB (NA bis Bultstralie)

Stadtbezirk: 7 Ortsteil:

Vorhanden Fahrbahn: Pflaster, Basalt
Nebenanlage: Asphalt und Klinker

BK 2, tgﬂ':'";s“- Fb Legende der benutzten Schraffuren

Grollpfiaster-Naturstein Easter Kies
Basalt
18

Bettungsmatenal
0,268
Mitteisand, stark
feinsandig
0.80

Schadensbild visuelle Prufung

Verdrickungen/ Versackungen/Vertiefungen, Pflasterbriiche, deutlich getffnete Fugen,
deutlich verschobenes Fugenbild im Bereich der Natursteinbefestigung; starke Rissbildung,
Flickstellen, Ausbriiche, Mangel an der Entwasserungseinrichtung

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt bis Bauwerk DB,
Langsparken in Naturstein
Nebenanlage: Platten bis BultstralRe (gesamte
Lange)

Geschatzte Kosten fir den StraRenbau: ca. 420.000 €

Einstufung SABS: Innerortsstralle

Seite 7 von 8



Anlage 2 zu Drucksache /2018 — Blatt 8

HartmannstraflRe von Krausenstralie bis Seilerstralie

Stadtbezirk: 7 Ortsteil:

"4,. o B
At .

......

Vorhanden Fahrbahn: Naturstein - Basalt
Nebenanlage: Asphalt und teilweise Platten

BK 2. vHs5, Fb Legende der benutzten Schraffuren

(1:10) R Crobkies .Imelsw
e & o
FP 0.00 -:ﬂoﬂn

Schadensbild visuelle Prufung
Verdruckungen/ Versackungen/Vertiefungen, Flickstellen, starke Ausbriiche, deutlich

geoffnete Fugen, Pflasterbriiche, deutlich verschobenes Fugenbild, starke Mangel an der
Entwasserungseinrichtung

Erneuerungsvorschlag Fahrbahn: Asphalt, Langsparken in Naturstein
Nebenanlage: Platten

Geschatzte Kosten fir den StraRenbau: ca. 250.000 €

Einstufung SABS: Innerortsstralle
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